Aterbruk av stalkomponenter
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Ateranvandning pa olika nivaer

Material
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Det funkar att bygga med nytt stal !
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Integrerat aterbruk
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Vad sager regelverket ?

» prEN 1993-1-1:2015, avsnitt 5.2 v

Ateranvant stal bor ha kdnda egenskaper (mekaniska egenskaper och svetsbarhet) och uppfylla
angivna krav pa duktilitet, brottseghet och egenskaper i tjockleksriktning.

» EKS 11, Avdelning A 17-18§ v

Ateranvant stal ska ha kadnda, Iampliga och dokumenterade egenskaper.

> SS-EN 1090-2:2018, avsnitt 51 v

De ingaende komponenternas egenskaper ar kanda och motsvarar foreskrivna krav i kundens
komponentspecifikation.

= Stalkomponenter kan ateranvandas och CE-markas
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Certifiering - Procedur for materialbestamning

» Oforstorande provning

1. Matt och funktion, alla = initial indelning
2. Hardhetsprovning (HV10), alla = bekraftelse + stalsort
3. Kemisk sammansattning (OES), valfri = bekraftelse + stalsort/seghetsklass

= homogena kontrollpartier

» Forstorande provning

4. Kontrollintyg 3.1, slumpvis komponent = uppfyller krav (5%-fraktil)

= Kontrollparti med kanda egenskaper
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Prospektering

» Vi maste ha tillgang pa anvanda stalkomponenter

> Ska vi demontera istallet for att riva?

Skrotvarde — Rivning
eller
Komponentsvarde — (Demontering + Provning +
Rekonditionering)

» Prospekteringsmetodik
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Gron certifiering for stalkonstruktioner

» Pagaende projekt at Nordcert och MVR NORDCERT

I Y
» Garanti att hallbarhetskriterier uppfylls
MVRiE

Miljoledning och leveranskedija
Utslapp, energi- och resursanvandning

= Fordel att kunna hantera ateranvant stal

» Samarbete sokes och synpunkter valkomnas
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Tack,
hor garna av er !

Wylliam Husson
wylliam@prodevelopment.se

070-378 66 11
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